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1. OBJETO

Esta especificacion técnica tiene por objeto definir los requisitos minimos a cumplir por
la cafieria a utilizar en la construccion de los gasoductos de IEASA

2. ALCANCE

Serén de aplicacion los requerimientos de la norma API 5L para construccion de cafieria
calidad PSL2, Grado X70 y menores con 0 sin costura, mas los requerimientos adicionales
gue establece la presente Especificacion.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

« NAG 100 - Normas Minimas de Seguridad para el Transporte y
Distribucion de Gas Natural y Otros Gases por Cafieria — Ente
Nacional Regulador del Gas — Afio 1993

= API 5L - Specification for Line Pipe — Ultima edicion

« RP 5L1 - Recommended Practice for Railroad Transportation of Line
Pipe

« RP 5L3 - Recommended Practice for Conducting Drop-Weight Tear
Tests on Line Pipe

« RP 5LW - Recommended Practice for Transportation of Line Pipe on
Barges and Marine Vessels

- ASME Boiler and Pressure Vessel Code - Section IX - Welding &
Brazing Qualifications

4. DEFINICIONES

FABRICANTE: EI término fabricante se refiere genéricamente al fabricante de la
cafieria, agentes y/o sub proveedores, que hubieren convenido proveer a IEASA cafierias
fabricadas de acuerdo a esta Especificacion Técnica. IEASA: INTEGRACION
ENERGETICA ARGENTINA S.A. y/o sus filiales y/o empresas representadas por ésta y/o
empresas asociadas.

LOTE DE INSPECCION: Cantidad de un producto fabricado en condiciones que se
consideran uniformes para el atributo a inspeccionar. Un lote incluird 100 cafios como
maximo y podra tener mas de una colada. Se realizara un ensayo por lote, y un
ensayo por colada no ensayada. Es decir que al final de la orden se habra ensayado
la totalidad de las coladas que componen el lote.
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DEFECTO: Imperfeccion de suficiente magnitud como para garantizar el rechazo del
producto, basado en lo estipulado en las normas y en esta Especificacion.
IMPERFECCION: Discontinuidad o irregularidad detectada sobre el producto por
medio de algunos de los métodos de ensayos no destructivos.

PSL (Product Specification Level): Abreviatura de Especificacion de Clase de
Producto.

SAW (Submerged Arc Welding): Proceso de soldadura de fusion por arco eléctrico
bajo fundente en polvo (arco sumergido).

SMAW (Shielded Metal Arc Welding): Proceso de soldadura manual por arco
eléctrico y electrodo revestido.

GMAW (Gas Metal Arc Welding): Proceso de soldadura por arco eléctrico y alambre
continuo.

ERW (Electric Resistance Welding): Proceso de soldadura de fusién por
resistencia eléctrica.

END: Ensayos No Destructivos.

5. REQUERIMIENTOS GENERALES

El fabricante deberd tener procedimientos de fabricacion y de calidad escritos
en uso y estaran a disposicion de IEASA. Los mismos deben asegurar la
fabricacion de acuerdo a lo solicitado por esta Especificacion. Previo a la fabricaciéon
de cafios bajo esta Especificacion, el fabricante deberd enviar para su
aprobacion por IEASA los documentos que a continuacion se listan:

Composicion quimica del material a utilizar.

Procedimientos de expansion en frio.

Procedimientos de soldadura y calificacion de éstos.

Plan de inspeccion y ensayos.
Procedimiento de END.
Procedimientos de calibracion de equipamientos de medicién y ensayos con
sus correspondientes registros.

H. Procedimiento de calificacion del personal que realiza e END.
El fabricante debera presentar a IEASA al momento de la cotizacion, cualquier
excepcion o alteracion con respecto a la presente Especificacion. Estas deberan ser
aprobadas especificamente por IEASA.
El fabricante deberd haber presentado a IEASA los procedimientos exigidos y
recibido la aprobacioén de IEASA respecto de los mismos con anterioridad al inicio de
la produccion.

O@MMOO®>»

Breve descripcién del sistema de garantia de calidad y control de calidad.
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6. PROCESOS DE FABRICACION Y MATERIALES

El acero usado para la fabricacion de la cafieria sera calmado y producido con practicas
gue aseguren la obtencion de grano fino.
La cafieria puede ser expandida en frio tal como permite la norma API 5L, pero esta

expansion estara limitada a un maximo de 1,5% del didmetro exterior del cafio. No
obstante, el método de expansion en frio no es aplicable para cafios soldados
por proceso ERW.

Todas las chapas a utilizar en la fabricacion de la cafieria deberan ser
inspeccionadas mediante procedimientos ultrasénicos a fin de verificar la posible
existencia de laminaciones. Dichas verificaciones seran llevadas a cabo de acuerdo a
la Norma ASTM A 578 Nivel Il de aceptabilidad. Este requisito no sera aplicable a
bobinas que sean empleadas en procesos continuos de fabricacion.

7. SOLDADURA

Todos los procedimientos de soldadura SAW y GMAW utilizados para la soldadura
longitudinal deberan responder a los requerimientos de la seccién IX del ASME Boiler
and Pressure Vessel Code ultima edicion. El proceso de soldadura HFW y EW
deberé ser calificado segun los requerimientos de API 5L dltima edicion.

Los ensayos de calificacion de procedimiento deben incluir:

- Ensayo de impacto Charpy de la soldadura y la zona afectada por
el calor. La temperatura del ensayo sera de 0°C 6 inferior, salvo
especificacion en contrario, y la absorcion de energia para
probetas normales (10 mm x 10 mm) serd como minimo de 40
Joules.

- Ensayo de microdureza. Se deberan realizar mediciones de
microdureza Vickers en secciones transversales a lo largo de la
soldadura, zona afectada por el calor y metal base. La dureza
méaxima sera de 250 HV-10 o 22 HRC. Para cafios fabricados
mediante ERW, toda la zona de soldadura sera normalizada a
una temperatura minima de 870 °C. La temperatura de normalizado
sera continuamente registrada y los respectivos graficos estaran
disponibles a requerimientos de IEASA.

Ningun tratamiento térmico mas que el normalizado estara permitido sin aprobacion
escrita de IEASA.

Las especificaciones de procedimientos de soldaduras (EPS) y sus respectivas
calificaciones y protocolos (RCP), deberan ser presentados a IEASA para su
aprobacion, previo al comienzo de la fabricacion.




Pag.

I e a S a IEASA-00-L-ET-0001 6

Integran (nergetia Argentins § A

i ~ Identificacion
° }’ CANERIAS PARA GASODUCTO

Revision de

ESPECIFICACION 4 1

A. Requerimientos del material
La composicion quimica del acero para la fabricacion de cafios incluidos en esta
Especificacion debera cumplir los requerimientos indicados en la norma API 5L para
cafos calidad PSL2 con las siguientes modificaciones:

» Carbono: X52 y menores méax. 0.20%
« Carbono: mayores de X52 max. 0,12%
e Silicio: max. 0,40%

No esta permitido utilizar otros elementos de aleacion que no sean Titanio (Ti),
Niobio (Nb) y Vanadio (V). La sumatoria de estos elementos no excedera el
0,15%. No deberéan ser utilizadas tierras raras sin conformidad escrita de IEASA.
Carbono Equivalente (CE).- el Carbono equivalente basado en andlisis del producto,
sera calculado segun se establece en API 5L para CE;w Yy no excedera los maximos
indicados en dicha norma.

8. PROPIEDADES MECANICAS

Para verificacibn de las propiedades mecanicas seran de aplicacién los
requerimientos de APl 5L para calidad PSL2, a excepcion de la relacién entre la
minima tensién de fluencia y la minima tensién de rotura cuyo valor no podra superar
a 0,90.

Se efectuaran todos los ensayos fisicos, metalograficos, destructivos y no
destructivos previstos en la Norma API 5L, y de acuerdo a la presente Especificacion.
En los ensayos de traccion efectuados sobre probetas extraidas del cuerpo del cafio
el alargamiento sera determinado por medio de extensOmetro. El método de
expansiéon de anillo no esta permitido.

En cafos de diametro mayor que 254 mm (10”) o mayores para cada grado, diametro
y espesor de cafieria con costura ERW o SAW, se tomaran muestras conteniendo
secciones transversales de la soldadura de 2 cafios por cada 100 o fraccién y seran
convenientemente preparadas para su examen. Este examen deberd mostrar
claras evidencias que tanto para cafios ERW como SAW, se logré una apropiada
fusion.

Para cada colada, grado, diametro y espesor de pared de cafos soldados con procesos
ERW o SAW se realizaran probetas con secciones transversales de la union
por cada lote o fraccion. A las mismas se les efectuara ensayo de dureza, siendo
el valor maximo de 250HV-10 o 22HRC.

Los cafios con costura ERW seran sometidos a ensayo de aplastamiento de acuerdo
a lo especificado en la norma API 5L, a excepcidon del porcentual de aplastamiento el




I e a S a IEASA-00-L-ET-0001

i ~ Identificacion
° }’ CANERIAS PARA GASODUCTO

Tr—— ESPECIFICACION o

Pag.

de
11

cual debera alcanzar el 50% del diametro exterior sin que se produzcan aperturas.
En caso de producirse una falla se efectuaran ensayos de aplastamiento a todos los
cafos construidos con la misma bobina, conforme a lo establecido en la norma API
5L y en esta Especificacion. En dichos ensayos, la orientacion de la soldadura sera la
misma que la adoptada en la que se produjo la falla.

En cafios de diametro 254 mm (10”) y tension de fluencia mayor que 42000 Psi, se
deberan realizar ensayos de resiliencia tal como lo indica la APl 5L. Ensayo de
resiliencia. El fabricante debera realizar ensayo de Charpy con entalla en V a una
temperatura de 0 °C o menor, salvo especificacion en contrario, y la absorcion de
energia para probetas normales (10 mm x 10 mm) serd como minimo de 40 Joules.
Si bien el criterio de aceptabilidad serd el de “energia absorbida”, el Proveedor

indicara, a titulo informativo, el &rea ductil o de corte en los certificados de calidad que
emita.

Para todo grado de fabricacion el area minima de fractura ductil debera ser para cada
colada segun lo establecido en APl 5L para el promedio de todas las coladas
incluidas en la nota de pedido. Si los promedios obtenidos no cumplen con lo
requerido, el fabricante serd responsable de reemplazar las coladas hasta conseguir
superar el nivel requerido.

9. ENSAYOS HIDROSTATICOS

Los ensayos hidrostaticos se realizaran de acuerdo con lo establecido en la norma
API 5L y los siguientes requerimientos:

- En caflos con costuras ERW o SAW la posicibn de la costura
longitudinal durante las pruebas hidrostaticas sera tal, que asegure que
pequefias fugas en la zona de la soldadura sean facilmente
detectables por el operador del ensayo o su ayudante.

- El ensayo hidrostatico se efectuard a una presion tal que someta a
las paredes del cafio a una tension igual al 100% del limite de
fluencia minimo especificado sobre la base del espesor nominal de
pared.

« La presién de ensayo para todos los tamafios de cafio debera ser
mantenida por lo menos durante 10 segundos.

10. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

Todo el personal operador debera acreditar, como minimo, la certificacion del Nivel
| de calificacion establecido en la Norma IRAM-ISO 9712; ASNT Practica
Recomendada SNT-TC-1A; mientras que el personal de evaluacion e interpretacion
de resultados, el Nivel Il o Il de las referidas Normas.

El fabricante debera tener procedimientos escritos de los ensayos no destructivos y
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deberd demostrar que los mismos son capaces de ser ejecutados a velocidad de
produccion.

Para la aprobacion final, las costuras longitudinales seran totalmente examinadas por
ultrasonido solo con posterioridad a la prueba hidrostatica. Cada cafio construido con
costura ERW y SAW sera examinado, en todo su contorno y dentro de los 25 mm de
cada extremo, por medio de un procedimiento ultrasénico aprobado, a los efectos
de detectar la presencia de laminaciones.

A. Referencia estandar (calibracion del equipo)
La referencia para cafieria soldada por arco sumergido consistird en entallas N5 y un
orificio taladrado de didametro 1,6 mm.
La referencia para cafieria por soldadura por resistencia eléctrica consistira en entalla
N10 y un orificio taladrado de diametro 3,2 mm.

11. DIMENSIONES Y TERMINACION DE LOS EXTREMOS

La longitud nominal de los cafios es de 12 mts., ningun cafio debera tener una
longitud mayor a 12,80 mts ni menor a 9 mts. La longitud promedio de cada item no
sera menor a 11,60 mts.

A su exclusivo criterio, IEASA podra aceptar cafios de una longitud menor a la indicada,
hasta un minimo de 7 mts y hasta una cantidad no mayor al 3% del total del item.

La tolerancia del espesor de pared del cafio estara dentro de los limites establecidos en
API 5L, excepto en la tolerancia en menos cuyo valor absoluto no podra ser mayor
a 5%, la tolerancia, en mas del espesor de pared se aumentara en una cantidad
suficiente para mantener el rango de tolerancia aplicable. Los cafios seran fabricados
con extremos biselados a un angulo de 30° +5 / -0, medidos desde el plano
perpendicular al eje del cafio y con un talén de 1,6 mm +0,8 / -0,40.

12. DEFECTOS Y REPARACIONES

Los defectos en el metal base podran ser eliminados por amolado, siempre que el
espesor remanente no resulte inferior a los limites establecidos por la API 5L y esta
Especificacion complementaria.

No se admitiran reparaciones sobre el cuerpo mediante soldadura.

Dureza. Areas cuya dureza sea mayor a 35 HRC de cualquier dimension seran
rechazadas y solo reparables mediante su corte.

Laminaciones o inclusiones. EIl fabricante debera garantizar que el material no
contenga laminaciones superiores a las permitidas en API 5L, realizando un ensayo
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de ultrasonido. Los caflos que contengan laminaciones 0 inclusiones
circunferenciales superiores a 6,35 mm seran rechazados. Abolladuras. No se
admitira el martilleo sobre el cafio ni la desabolladura del mismo, cualquiera sea el
método que se proponga aplicar.

13. MARCACION Y REVESTIMIENTO

Los cafios se entregaran libres de rebabas y deformaciones, limpios, libres de
materias extrafias o residuos oleosos y sin revestimiento, excepto que se especifique
algun tipo de recubrimiento.

Adicionalmente a los requerimientos de marcacion que figuran en API 5L, figurara
N° de Colada, N° de Fabricacion, Presion de Ensayo, Longitud, Espesor y
especificacion segun API 5L.

Los colores de identificaciéon de cada grado seran los indicados en la Tabla 27 de la
API 5L.

Las marcaciones se realizaran mediante pintado en la cara interior del cafio, en uno de
los extremos del mismo para cafios de diametro igual o0 mayores a 12 % vy
etiqueta autoadhesiva para diametro menores . No esta permitido el estampado a
presion del cafo.

14. INSPECCION

Toda la cafieria comprendida dentro de esta Especificacion serd inspeccionada por
IEASA. El fabricante debera avisar el comienzo de la fabricacion con siete dias de
anticipacion.

Cuando por razones de ubicacion geografica, volumen de compra o
celeridad en la entrega se considere destacar inspeccién permanente en fabrica; el
Fabricante dispondra de un lugar adecuado para que la misma pueda cumplir su
cometido sin interferencias.

El estibaje despacho o cualquier movimiento del material deberé efectuarse en forma
tal que permita la identificacion indispensable para realizar los controles establecidos en
la Norma API 5L y complementados por esta Especificacion.

La aprobacion por parte de IEASA no eliminara la responsabilidad del Fabricante
por deficiencias o fallas de la cafieria entregada.

15. EXCEDENTES

El fabricante debera entregar en lo posible, la cantidad establecida en cada item de la
orden de compra. No obstante, cantidad menor que lo requerido en la orden de
compra no se aceptara.

Los excedentes que se produzcan deberan ajustarse a los indicados en el
Siguiente cuadro:
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Cantidad soJicitada en Excedentes
cada item
Metros %
< 10.000 1
>10.000 0.5

Se deja expresamente aclarado que IEASA no reconocera excedentes que superen
las magnitudes indicadas.

16. MATERIAL DE STOCK

Cuando se trate material de stock, se inspeccionara la cafieria terminada, lista para
el despacho, de acuerdo al procedimiento que a continuacién se detalla:

La adjudicataria debera indicar la cantidad total de caferia a presentar, asi como
también si serd subdividida por lotes. En tal caso, consignara las cantidades de cada
uno.

Del total de la partida, se extraera para inspeccion visual y dimensional, el
equivalente al quince por ciento (15%) del niamero de cafios que la componen,
tomandolo al azar de una estiba completa. En el caso que fuera necesario mas de
una estiba para completar el 15% se seleccionara otra siguiendo el mismo
procedimiento.

Sobre el porcentaje mencionado no se admitira ningun tipo de defecto, rechazandose
la partida si lo hubiera.

17. CERTIFICADOS Y RASTREABILIDAD

El Proveedor suministrara los certificados de calidad y la documentacion que permita
el facil seguimiento de los cafios fabricados, conforme se establece la API 5L.

A tales efectos, suministrara dos (2) copias certificadas de los informes de ensayos
en fabrica para cada colada. Esta documentacion contendra los analisis quimicos
(colada y producto) y los resultados de los ensayos mecanicos y de tenacidad a la
fractura.

Cada informe hara referencia: cantidad producida, N° de colada, N° de fabricacion del
cafio, presion de prueba hidrostética, longitudes, espesor, razén social de la
compaifiia que efectud la inspeccién y toda otra informacién requerida en el item 12 de
esta Especificacion complementaria.
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18. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

En caso de ser necesario el almacenamiento de la cafieria en dependencias de la firma
Proveedora previo a la entrega en obra se deber& presentar procedimiento especifico
para aprobacién de IEASA.

De incluirse el transporte maritimo de los cafos, el embarque seréa realizado segun lo
establecido en la Practica Recomendada API RP 5LW, y se instalaran en ambos
extremos de cada cafio tapas ciegas para impedir el ingreso de agua.

De incluirse en la respectiva el transporte de los cafios mediante ferrocarril, el
mismo sera llevado a cabo de acuerdo a la Practica Recomendada API RP 5L1.

19. GARANTIA

La aprobaciéon del material no liberara al Proveedor de las responsabilidades
emergentes por deficiencias o fallas (vicios ocultos) resultantes de la fabricacién de
los cafios (incluyendo material y proceso de fabricacion), por lo cual sera
responsable de los gastos derivados de la busqueda y reparacién de todos aquellos
cafos que presenten defectos en cualquiera de los procesos anteriores a la habilitacion
del conducto del cual forman parte (como por €j.. ejecucién de prueba hidraulica en
campo).

La vigencia de la garantia finalizara cuando se realice, con resultados satisfactorios, las
pruebas hidrostaticas de habilitacion del conducto, o a los DOS (2) afios contados a
partir de la recepcién definitiva del material, lo que acontezca en primer término.
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